Fig.1 - Schema di funzionamento della microventilazione sottomanto
Fig.1 - Plan of function under cloak microventilation

Fig.2 - Dettaglio dell’andamento del flusso dell’aria sotto il manto di copertura
Fig.2 - Detail of movement of air flow under roofing cloak

Fig.3 - Punto d’ingresso dell’aria per la ventilazione
F1g.3 - Air starting point for ventilation

Come posare la copertura in modo corretto e sicuro

Limpermeabilita e la stabilita del manto di copertura dipende
essenzialmente da due fattori: la qualita del materiale impiegato
e la sua messa in opera.

Se si vuole assicurare alla propria abitazione una adeguata

ventilazione del sottotetto si consiglia di approntare un

supporto in legno (fig. 4) su cui si posera la copertura cosicché
da poter ottenere notevoli benefici:

-favorisce I'evaporazione dell’'umidita eventualmente formata
sulla superficie inferiore della tegola dovuta alla pioggia,
all’azione dell’escursione termica e alla salita di vapore acqueo
dagli ambienti sottostanti (si ricorda che il Cotto & materiale
naturale e percio anche se in minima percentuale soggetto
al fenomeno di imbibizione)

-mantiene la stessa temperatura sulle due superfici della
copertura

-favorisce 'asciugatura della copertura stessa.

Attenzione

Pratigliolmi declina ogni responsabilita sulle sue coperture
prodotte, se queste ultime non risulteranno montate in
conformita alla norma UNI 9460% o secondo le indicazioni
fornite dall’Azienda stessa. Percid sconsiglia vivamente di
posare direttamente sul supporto di copertura le tegole, i
coppi e i pezzi speciali e fissarli con malta: oltre a precludere
la possibilita di passaggio dell’aria, la malta trasmette al solaio
l'umidita della copertura. Si raccomanda pure di posizionare
alcuni areatori (1 ogni 20 mq circa).

Le caratteristiche tecniche dei nostri prodotti, le modalita dei
test a cui sono sottoposti ed i risultati di tali test, sono
certificati dall’Istituto Giordano e copia delle prove sono
presenti in questa pubblicazione.

*La norma UNI 9460 stabilisce le modalita di posa e le
caratteristiche dei materiali da utilizzare nelle coperture quali
tegole e coppi.

How put down correctly and safety the roofing

The impermeability and the stability of roofing surface depend on
two factors: quality of used material and its being laid. To guaranteeing
an adapt ventilation of under roofing at our hause, it’s advisable to

prepare a wooden stand (fig.4) on which lays down the roofing, and
in this way it’s possible to obtain considerable advantages:

~it favours dampness evaporation, which is formed on the lower
surface of the tile because of the rain, thermic range action, ascent
of steam from below ambients (to remember that cotto is a natural
material and for this it’s subject, even if in minimum part, to
phenomenon of imbibiting)

~it maintains the same temperature on the two roofing surfaces

-it favours the roofing drying.

Attention

Pratigliolmi refuses all vesponsabilities for the producted roofing, in
the case that they aren’t set up in conformity with UNI 9460 norm
or according o the indications given by the Firm own. For this it’s
advisable to not put down directly tiles, bent tiles and special pieces
on the roofing stand, and to fix them with grouting: apart from the
abstraction of air passing, the grouting tranfers the drying of roofing
to the attic. It’s advisable ro position some areators too (1 every 20
mgq about). Our product’s technical features, the formalities of tests
to which they are submitted, and the results of these tests are certificated
by Giordano Institut and a copy of these tests are present in this
publication. The UNI 9460 norm fixes the formalities of being laid
and the features of materials 1o use for the roofing, like tiles and bent
tiles.
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